
LEGIERTER STAHL 
DIN 1.2312 / 40CrMnMoS 8.6

21 26 31 41 51 61 71 81 91 102

Stangen - gerundete,

gewalzte, geschälte, 

vergütete auf 

950-1100 N/mm2

510 610 810 1010 1210

Blöcke - geschmiedete,  510 X X X X X

vergütete auf 

950-1100 N/mm2

20 30 35 41 51 55 60 65 70 75 80 90 95

Bleche - gewalzte, 100 110 115 120 130 140 150 160 170 180 190 200 250

vergütete auf 280

950-1100 N/mm2


